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BOCHEM

BONIDUR PW
DYSPERSYJINY KLEJ DO PARKIETU

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Klej BONIDUR PW jest wodm dyspersj polioctanu winylu z dodatkiemywic, wypetniaczy i
substancji modyfikujcych. Klej nie zawiera lotnych rozpuszczalnikowamgznych.

2. ZASTOSOWANIE

Klej BONIDUR PW jest gotowym do xycia, tatwym w aplikacji klejem na bazieywic
syntetycznych, w dyspersji wodnej, przeznaczonynkldgenia parkietu tradycyjnego ( w tym
rowniez olchowego i bukowego), lamelowego, wielowarstwowegarkietu gotowego,
kaseton6éw drewnianych i mozaiki parkietowej oraz kkagizin tekstylnych igtowanych,
filcopodobnych i typu LENTEX. Produkt posiada bayddobp adhez¢ do powszechnie
wystepujacych podiay w budownictwie tj. betonu, wylewek samopozioaoych, piyt
posadzkowych, jastrychow anhydrytowych i cementdwylej charakteryzuje sielastycza
spoirg odporm na starzenia i dziatanie wilgoci.

3. SPOSOB ZYCIA

Podtaze oczycic¢, wyrowna, usuraé wszelkie gkniecia i odpylic. Przed przyapieniem do
klejenia poditae naley zagruntowa srodkiem gruntujcym BOPREM 329. Po wyschngciu
podkiadu klej naktadarbwnomiernie przy pomocy pacylkowanej. Warstwa kleju powinna
mie¢ grubai¢ 2 — 3 mm. Klepk parkietowg potazy¢, lekko przesust, a nasgpnie silnie docisqe
do poditaa. Zaleca sinaktada klej jednorazowo na powierzchnina ktérej mana utazy¢
klepke w ciagu 5 — 10 min. Cyklinowanie i lakierowanie wykonyiyao catkowitym zwazaniu
kleju i petnej aklimatyzacji parkietu ( nie wergej niz po uptywie 96 godzin od ukenia
parkietu). Po zakizeniu prac pomieszczenia wiettzyo zaniku zapachu.

4. Wt ASCIWOSCI FIZYKOMECHANICZNE KLEJU | SPOIN KLEJOWYCH

1. ZawartG¢ suchej pozostatoi % 70
2. pH 6-8

3. Czas otwarty min. 5-20
4. Rozciexczalnik woda
5. Gestase 1,315
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5. DANE TECHNICZNE

Rodzaj spoiny: elastyczna;
Temperatura w pomieszczeniu pracy: minads
Temperatura kleju podczas pracy: mirf@8

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: max 65%
Wilgotnos¢ podiaa: max 2%(metoda CM)
Wilgotnosé parkietu: ot 2

Czas pracy (czas otwarty): 5—-20 min;

Czas wsipnego wizania: 20 min;

Czas pelnego utwardzenia w optymalnych warunkach: h;96
Zalecane szlifowanie: po uptywie min 14 dni
Wydajnai¢: 800 — 1200 g/
Odpornag¢ temp. spoiny po utwardzeniu: 15 - +30C

RODZAJE ZAGROZEN | WARUNK| BEZPIECZNEGO STOSOWANIA — patrz karta
charakterystyki substancji niebezpiecznej

6. PRZECHOWYWANIE
Klej nalezy przechowywéa w temperaturze od & do +30C.

7. OPAKOWANIA: Wiadra z tworzyw sztucznych o pojensodl,2 kg, 6,5 kg, 13 kg, 25 kg

TERMIN GWARANCJI: 5 miesgcy od daty produkcji.
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