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BOCHEM

BONIKOL P
KLEJ KAUCZUKOWY DO PARKIETU

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Klej BONIKOL P jest roztworem kauczukow styrenowo-butadienowydodatkiemsrodkow
modyfikujacych w rozpuszczalniku organicznym. Produkt posetesat PZH i aprobat TB.

2. ZASTOSOWANIE

Klej BONIKOL P jest gotowym do zycia, tatwym w aplikacji klejem na bazie kopolimeru
SBS, zawierajcym rozpuszczalniki organiczne, przeznaczonym dejekia parkietu
tradycyjnego ( w tym rownieolchowego i bukowego), lamelowego, wielowarstwowegrkietu
gotowego, kasetonow drewnianych i mozaiki parkieowrodukt posiada bardzo deladhez¢
do powszechnie wygbujacych podiay w budownictwie tj.: betonu, wylewek
samopoziomuycych, pityt posadzkowych, jastrychéw anhydrytowyctementowych. Zalecany
do klejenia parkietu wediwego na dziatanie wilgoci. Klej charakteryzuje silastyczg spoiry
odporry na starzenie i dziatanie wilgoci.

3. SPOSOB WYCIA

Poditaze naley oczysci¢, wyrowna, usuraé wszelkie gkniecia i odpylic. Przed przyapieniem
do klejenia podige naley zagruntowa srodkiem gruntuicym BOPREM P, w proporcjach
warunkowanych ring chtonngcia podiaza. Po wyschriciu podkiadu klej naktada
rownomiernie przy pomocy pacylkowanej. Warstwa kleju powinna niigrubag¢ 2 — 3 mm.
Klepke parkietow nalezy potazy¢, lekko przesusg, a nasipnie silnie docisgé do podiaa.
Zaleca st naktad& klej jednorazowo na powierzchnina ktérej mana utazy¢ klepke w ciagu 5
— 10 min. Cyklinowanie i lakierowanie wykonywao catkowitym zwazaniu kleju i peinej
aklimatyzacji parkietu ( nie wcgeiej niz po uptywie 96 godzin od utenia parkietu). Po
zakaiczeniu prac pomieszczenia wiettzyo zaniku zapachu.

4. WEASCIWOSCI FIZYKOMECHANICZNE KLEJU

1. Lepkas¢ wg kubka Fordap8, V = 50 cm s 150 - k.

2. Zawart@¢ suchej pozostasoi, min. % 76,0 %

3. Barwa bezowa do bgzowej
4. Cigzar wiasciwy kleju glcnt 12-14
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5. DANE TECHNICZNE

Rodzaj spoiny: elastyczna;
Temperatura w pomieszczeniu pracy: minads
Temperatura kleju podczas pracy: mirf @8

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: max 65%;

Wilgotnaos¢ podiaza: max 2% (metoda CM);
Wilgotnos¢ parkietu: ot 2

Czas pracy (czas otwarty): 5—-15 min;

Czas wsfpnego wazania: 15 min;

Czas petnego utwardzenia w optymalnych warunkach: h;96
Zalecane szlifowanie: po uptywie min 14 dni
Wydajnai¢: 1000 — 1500 g/
Odporna¢ temp. spoiny po utwardzeniu: A5 - +30C
Rozpuszczalnik: benzyna,

Rodzaje zagren i warunki bezpiecznego stosowania — patrz kargaadtierystyki substancji
niebezpiecznej

6. OPAKOWANIA: puszki, wiadra o wadze netto 1,2 kg, 3,5 kg,k8,013 kg, 25 kg.

TERMIN GWARANCJI: 12 miesicy od daty produkcji
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